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WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetee].

MATERIALY

Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty rieznej, wydanej przez uprawnipn
jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnacbgbwna i szorstka, a kradzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje bietonows kostlke brukowg o
grubasici 60 mm oraz 80mm na wjazdach. Kostki o takiepgéai 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdgci + 3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubgci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $zary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bazowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wart&¢
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporngéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamsania, wg PN-B-06250

[2]:
a) pekniecia probki brak




b) strata masy, %, nie ydej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaep

probek nie zamranych, %, nie vgcej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej 4
niz
SPRZET

Matle powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykimst recznie.

TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyma& betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fadii spina tdma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mma roéwnie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@ inaczej, to nawierzchpichodnika z
kostki brukowej mana wykonyw& bezpdrednio na podhku z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712
[3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawiarasie w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, fheve jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgdej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzymiera.

Kostke uklada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposoéb, aby
szczeliny mgdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.



4 Chodniki D-08.02.00

Po ula@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamig¢
powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywagé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i
zami&¢ nawierzchng. Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymagslegnaciji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgaizy producent
kostek brukowych posiada aprob#tchnicza.

Badania w czasie robo6t
Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
— glebokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1lcm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m; +2 cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiwnych polega na stwierdzeniu zgodeicz dokumentagj projektow.

Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodisowykonania z dokumentacprojektovs:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej ni



raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwde pod tah 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezry szablonem z poziomi¢
co najmniej raz na kale 150 do 300 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblu wynosa + 0,3%.

OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowe;j.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i
wymaganiami layniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolej daty

wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 fhthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



