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TOM L.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNE WARUNKI
WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I
ODBIORU ROBOT

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO ) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowsg ciggu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego,
Poniatowskiego, Kos$cielnej i Staszica obejmujacg zakresem projekt "Poprawa dostepnosci
komunikacyjnej centrum ustugowo-kulturalnego miasta Kepna".

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych na realizacj¢ zadania: ,,Przebudowa ciagu ulic
gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, KoS$cielnej i Staszica obejmujaca zakresem
projekt "' Poprawa dostepnosci komunikacyjnej centrum ustugowo-kulturalnego miasta Kepna"”

1.3Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji
w/w zadania.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem na
budowe, projektem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych
mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg
zapewnia¢ skuteczna ochrone ludzi, $rodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegdlnosci przed:

hatasem, wibracja, drganiami i wstrzasami, zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i
komunalnymi gleb wod i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,
zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami ciezkimi,
znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie. Roboty
ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé regcznie, ze szczegdlng
ostroznos$cig pod nadzorem wiascicieli sieci. Wykonawca robot powinien bezwarunkowo prawidlowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob trzecich.
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Obszar planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ na terenie miasta lokacyjnego — osadnictwo
sredniowieczne i nowozytne — objetych ochrong konserwatorskg. Nieruchomos$¢ usytuowana na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja WKZ z dnia 14.03.1995r. (nr rej. 703A d. kaliskie) w strefie A
ochrony konserwatorskiej ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ rgcznie ze szczegdlng ostroznos$cia zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi, pod nadzorem wiascicieli poszczegodlnych sieci — Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowej koszt nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka technologie i organizacje
robot aby zamkniecie dojazdu do poses;ji nie trwalo dtuzej niz 24 godziny.

1.4.1 Zakres robdt i czynno$ci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy wraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i
D.poz.,

—  koszty petnej obstugi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

—  koszty utrzymania placu budowy w tym mediow,

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi_wykonania _odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych oraz
opisanych w SST,

— _koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy),

— wszystkie koszty w_tym koszty nadzoru nad realizacjg robot wynikajgce z uzgodnien
branzowych w szczegolnosci nadzor archeologiczny,

— ubezpieczenie budowy na kwote nie mniejszq niz wartos¢_kontraktu w calym _okresie
realizacji Przedmiotu Umowy,

— opracowanie na podstawie projektu budowlanego projektow wykonawczych niezbednych
do prawidlowej realizacji robot,

— opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu,

— opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt,
fotograficzna dokumentacja prowadzonych robdt zwtaszcza robot zanikajgcych,

— fotograficzna dokumentacja z inwetaryzacyjng stanu_istniejgcej zabudowy w bezposrednim
sgsiedztwie pasa drogowego.

1.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi w tym dokumentacje projektowa oraz STWiOR po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

Wykonawca ktéremu zostanie przekazany plac budowy bedzie zobowigzany do udostepnienia czesci
placu budowy innym wykonawca na czas realizacji ich robot. Zamawiajacy informuje, ze na budowie,
bedacej w trakcie realizacji robot, bedzie rownolegle pracowaé wykonawca robdt zwigzanych z
wykonaniem modernizacji sieci wodociggowej, modernizacji sieci gazowej, rozbudowy sieci
cieplowniczej i energetycznej.
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W trakcie prowadzonych robot ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne w zakresie
okreslonym w pozwoleniu nr 456/2014

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za okreslenie lokalizacji i wspotrzednych przylaczy, w
tym reperéw roboczych oraz ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) STWIOR,

4) Obmiar robét

5) Projekt.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne SST i z dokumentacja projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty
1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osdb
lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie miat szczegdlny
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wzglad na: lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, $rodki
ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$ciag powstania
pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci
oraz do sprawdzenia zgodnos$ci z mapa do celow projektowych i uzgodnieniem ZUD. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania Projektu i jego uzgodnienia, koszt
przebudowy lub zabezpieczenia zinwentaryzowanej sieci ponosi Wiasciciel sieci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$ciag. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem
robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w
bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczna
czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drég dojazdowych Wykonawca bgdzie odpowiadat
za ich naprawe. Koszty zwigzane z naprawg drog publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez
transport Wykonawcy poniesie Wykonawca.
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1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania lub przerwania
robot zabezpieczy materiaty i obiekt do czasu wznowienia prac.

2 MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiOR lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1Zatwierdzenie materiatéw i Zrédta ich uzyskania

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z
danego 7zrédlta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4Wariantowe stosowanie materialow i urzadzen

1) Nalezy stosowac¢ urzadzenia ktore zostaly uznane przez zamawiajacego jako rGwnowazne na etapie
oceny oferty.

2) Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatlow roéwnowaznych. Zamawiajacy uzna iz dany
material rOwnowazny moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem, ze posiada on cechy jakosciowe i
uzytkowe nie gorsze niz materialy projektowane w szczegolnosci cechy opisane w SST.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatdow zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje materiatow nie
moga by¢ pdzniej zamieniane bez zgody Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
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2.5Materiaty z rozbiorek i odpadowe

2.5.1 Wszystkie elementy 1 materiaty z rozbiorek powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
sposob 1 terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z
rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca powinien
zawrze¢ w cenie kontraktowej.

Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy. Pozyskanie miejsca utylizacji
materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania
oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialdbw przeznaczonych do utylizacji i
uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do
zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.5.2 Materialy przydatne, tj. kraweznik betonowy, kostka betonowa destrukt oraz inne
wskazane przez inwestora po posortowaniu, oczyszczeniu Wykonawca odtransportuje
na sktadowisko Inwestora na odlegto$¢ do 3 km w obrebie terenu Gminy Kepno.

2.5.3 Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci
uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu
Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z
odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wtasny.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji projektowej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

4.1 0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe lub zgloszeniem. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegltych do terenu
inwestycji, nie objetych pozwoleniem na budowg, wynikajacych z przyjetej technologii robot,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem
nieruchomos$ci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie
srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym
do zaakceptowania przez wlasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Zatwierdzony harmonogram nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robodt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi mie¢ na wzgledzie mozliwos¢ wprowadzenia na budowe, w trakcie realizacji robot,
innych wykonawcow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot.
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6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
materiatow, ktore nie bedg posiada¢ stosownych badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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7 OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy obmiar powykonawczy nie bedzie wymagany. Obmiarowi
podlegaja tylko elementy pozyskane z rozbidrki ktore zamawiajacy uzna za nadajace si¢ do dalszego
wykorzystania.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi cze$ciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 0dbidr koncowy

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, jest faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

2) Dziennik budowy,
3) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza

4) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Os$wiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

8.3 0dbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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9

PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami czg$ciowymi za wykonane i
odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robot oraz fakturg koncowa na warunkach
opisanych w umowie.

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona
po bezusterkowym odbiorze koncowym robét .

10PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 460).

2. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z
pbzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1232
Z pozniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 469).

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r., poz. 199).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

8. Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w
sprawie zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

9. Szczegoélowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czgs¢ 11 1L

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729).

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 0, poz. 1031).

14. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 384) z p6zniejszymi zmianami.

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z p6zniejszymi zmianami.
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Tom II

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

~Przebudowa ciggu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego,
Poniatowskiego, Koscielnej i Staszica obejmujaca zakresem
projekt "Poprawa dostepnosci komunikacyjnej centrum
ustugowo-kulturalnego miasta Kepna"”

1 Przedmiot SST

Niniejsza Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem okreslajacym
wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét realizowanych w ramach kontraktu

1.1Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dla zakresu robot
budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia i w/w specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod CPV 45 232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
Kod CPV 45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV 45 231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kod CPV 45 233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Kod CPV 45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Kod CPV 45 316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Kod CPV 45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Kod CPV 45 233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
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2 SST sklada sie z nastepujacych czesci:

21 Wykonanie projektOw WyKonawCzycCh............ceeeeeeeeeeeemmeennnnnnnneninemieeemeeesemsmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 15
2.2 Geodezyjna obstuga BUAOWY .......eeeiiiiiiiiiiiiiiiiicetten s asss e aaes 16
2.3 USUNIECIE ArZEW i KIZEWOW .....eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineneeniisssssnsseessssssssssssse s ssssssssssssesssssssssssssssesssssssssnns 16
2.4 Rozbidrka elementéw drég z frezowaniem Nawierzchni.......ccccceeveeriiiiicisisnissssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 16
2.5 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistycCh.............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessessessmnne. 18
2.6 Zasypanie WyKOPOW/WYKONANIE NASYPOW ........eeerrerreeeeeerreneresssneeeessaneessssnsessssssssssssasesssssssessssssssssssanees 18
2.7 Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszCzowa...........eeeeiiviiiineereiiiiiiiiiiereen e 20
2.8 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych..........cccceeeiiiiiiiiiieiiiiiiiiinereeesre s 22
2.9 Koryto i przygotowanie podioza ..........ccceiiiiiiiiiiiiiiniiiiiisisisssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 23
2,10  POODUTOWY ...cuuuieiiiiiiiiisisiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 24
2.11  Nawierzchnie z KoStKi KAmMI@NNEj......ccccceeiiiiiiiiiiiiicccrrsrrsssssssssssss s ssssssssssssssssssssnnnnnnnnns 27
2.12 Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa Scieralna.........cccccceeeeiiiiiiiirirsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 29
2.13  Oznakowanie POzZiOMEe i PIONOWE ........cccceeeriiiriisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnnnnns 31
2.14  Oswietlenie drogoWe.........cccceeererrrrirrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.15  Krawezniki, chodniki z kostki i ptyt kamiennych ..........ccooovvriiiiiiiiiiinniiiinnin s 31
2.16  Elementy matej architektury........ccooovvvriiiiiiiiiiiiinininnnnninnnnnnnnnens Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

2.1 Wykonanie projektéw wykonawczych

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie wszystkie niezbedne jego zdaniem projekty wykonawcze.
Projekt wykonawczy, powinien uzupehié¢ i uszczegotowic¢ projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rysunki wykonawcze potrzebne do p6zniejszego wykonania robot budowlanych.

Przy sporzadzaniu projektu wykonawczego nalezy stosowa¢ zasade¢ niezmieniania podstawowych
tresci projektu budowlanego, poniewaz kazda zmiana wymaga ponownego wystgpienia o ich
zatwierdzenie (art. 35a ust. 1 ustawy prawo budowlane).

Czes$¢ rysunkowa nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z punktu
widzenia potrzeb procesu wykonawstwa robot budowlanych.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy powinien  by¢é  uszczegOlowiony projektowanymi rzgdnymi
wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktore moga budzi¢ watpliwosci
podczas wykonawstwa robot, a w szczegdlnoSci nalezy podaé projektowane rzedne wysokos$ciowe
obiektow drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, tj. np. poczatki/konce tukow
poziomych/pionowych, przetamania spadkow, projektowane kratki Sciekowe, zjazdy przy granicy
dziatek.
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Jezeli wykonawca uzna ze projekty wykonawcze nie sg konieczne dla prawidtowej realizacji budowy
projekty wykonawcze nie beda wymagane.

2.2 Geodezyjna obstuga budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenia w terenie zakresu prowadzonych
robét budowlanych i poinformowanie Zamawiajacego o wynikach tego wytyczenia w terminie do
7 dni od przekazania terenu budowy.

Tyczenie punktow gtownych, osi i krawedzi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzgdne punktow nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 1cm w stosunku do projektowanych rzednych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Po zakonczeniu robdt na zleceniec Wykonawcy zostanie wykonana dokumentacja geodezyjna
powykonawcza

2.3 Usuniecie drzew i krzewéw

1) Zakres robdt obejmuje
» karczowanie pni o $rednicy 10-15cm mechanicznie, - szt. 4
Karpy nalezy wywie$¢ na sktadowisko Wykonawcy.

2) Zasady wykonania

a) Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i karpiny obejmuje wyciecie i wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza Teren Budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dotow.
Karpy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych nalezy $ciac i wykarczowac przed rozpoczgciem robot
z doktadnym usunigciem korzeni. Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.
Doty po wykarczowanych pniach w obrgbie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

3) Wymagania i badania przy odbiorze
Zasady odbioru robot zwigzanych z zasypaniem dotéw po usunigciu karpiny beda przeprowadzone
zgodnie z pkt. 2.6

2.4Rozbidrka elementow drog z frezowaniem nawierzchni

1) Zakres robdt obejmuje

* rozebranie istniejacych kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

* rozebranie faw pod krawezniki z betonu,

* rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych o wymiarach 6-8x30cm na podsypce piaskowej,

* rozbidrka drobnych elementow betonowych,

* rozbidrka elementéw matej architektury kosze na odpady szt. 3

* rozebranie sciekow,

* rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdow z kostki betonowej wraz z podbudowa,

» rozebranie konstrukcji nawierzchni z kostki kamiennej i kamienia polnego na podsypce
cementowo-piaskowej,
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2)

a)

b)

d)

3)

rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie,

rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z obcigciem krawedzi,

wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i
sktadowania,

zaladowanie na palety, zabezpieczenie folia pakowa oraz wywiezienie z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km na
sktadowisko Inwestora,

zabezpieczenie i obrobienie okienek - zsypow do piwnic.

oczyszczenie i naprawa obrobienie schodéw do posesji.

demontaz istniejacych stupow oswietlenia ulicznego, wraz z fundamentami i odwozem na
sktadowisko Inwestora do 5 km.

demontaz istniejacego oznakowania pionowego.

frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno w celu rozbiorki istniejacej nawierzchni bitumicznej,

Uwaga:

Materiaty rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportowac¢ na wysypisko przy
zachowaniu przepisOw odnosnie ochrony $rodowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi
Wykonawca Robét.

Materiaty przydatne, tj. destrukt, kostka granitowa, bruk, kamien tamany, krawezniki betonowe,
kostka i ptytki betonowe oraz inne wskazane przez inwestora po posortowaniu, oczyszczeniu,
ulozeniu na paletach Wykonawca odtransportuje na sktadowisko Inwestora na odlegtos¢ do 2 km w
obrebie terenu Gminy Kepno.

Zasady wykonania

roboty rozbidorkowe elementdéw drog obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow

wymienionych powyzej zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo

wg wskazan Inwestora,

za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Kolejne etapy wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym Projektem

Organizacji Ruchu,

material z rozbidrki nie przydatny Inwestorowi staje si¢ wiasnoscia Wykonawcy. Wykonawca

przetransportuje go i ztozy na sktadowisku,

frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z

dokumentacja projektowa. Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia

nowej warstwy Scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciaggtych prazkéw
podhuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnos$¢, szorstkos$¢ i estetyczny
wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowcezas, ze wzgledow

bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

— nalezy usung¢ Sciety material i oczys$ci¢ nawierzchnie,

— przy frezowaniu poszczeg6lnych pasow ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40mm,

— przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okre$lono w pkt b), ale przy glebokosci wiekszej od
75mm wymaga on specjalnego oznakowania,

— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

Wymagania i badania przy odbiorze
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Sprawdzenie jakos$ci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robot.

2.5Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

1)

2)

3)

Zakres robot obejmuje

wykonanie wykopow niezbednych do realizacji zakresu robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,
odwoz nadmiaru gruntu rodzimego pochodzacego z wykopu.

Zasady wykonania

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
przebiegiem urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robot. W odleglosci,
co najmniej 2m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych za pomoca cig¢zkiego sprzgtu mechanicznego. Wszystkie roboty przy zblizeniach do sieci
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostal naruszony grunt rodzimy w
naturalnym podtozu. Zdjecie warstwy gruntu rodzimego powinno nastapi¢ bezposrednio przed
utozeniem warstwy konstrukcyjnej.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz =5cm
a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zlaman. Roéznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 2cm oraz - 3cm. Maksymalna
gleboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni wykopu nie moze przekracza¢ lcm przy pomiarze lata
metrowsg, albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace rownosci okreslone przez Inspektora
nadzoru.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
nastepujace wymagania:

Goérna warstwa o grubosci 20cm minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia 1,00. Na glebokosci
od 20 do 50cm od powierzchni robot ziemnych 0,97.

Wymagania i badania przy odbiorze

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig, gwarantujacg nalezyte
wykonanie robot, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom. Po wykonaniu
robot raz na 500m2 nalezy zbadaé, czy pod wzgledem ksztattu, wykonczenia, zaggszczenia oraz
doktadnos$ci wykonania wykopy nie przekraczajg tolerancji okreslonych w SST.

2.6 Zasypanie wykopow/wykonanie nasypow

1)

Zakres robdt obejmuje
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*  dowo0z materialu do wykonania zasypek i nasypow z dokopu Wykonawcy.
* wykonanie zasypek i nasypow niezbgdnych do realizacji zakresu robot okreslonych w
Dokumentacji Projektowej wraz z zaggszczeniem,

2) Zasady wykonania
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej SST sg grunty sypkie
odpowiadajace wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z ukopu (lub dokopu) Wykonawcy
lub pochodzace z wykopow pod zasypywane elementy.

Jako materiat zasypki nalezy stosowaé zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednioziarniste O
wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 4.

Do zasypywania wykopoéw liniowych wykonanych w gruntach spoistych nalezy zastosowaé¢ grunt
rodzimy lub inny grunt o podobnych wtasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopdéw. Materiaty
te przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do zasypywania i1 zageszczania wykopéw musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentacja Projektowa robdt i po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarznigty i bez zanieczyszczen.

Zageszczanie gruntu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
— przy zageszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,
—  przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - do 0,4 m

Warstwy gruntu mozna zaggszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia wg metody
Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

Tabela 1 Wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtornego modutu odksztalcenia E, wymagane w
nasypach.

KR1i KR2
Warstwa nasypu Is E,
grunt spoisty | grunt niespoisty
od 0 do 20 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1,00 100 100
od 20 do 120 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 0,97 60 60
wigcej niz 120 cm ponizej niwelety robdt ziemnych | 0,95 30 45
stoki nasypu 1 wykopy przy fundamentach podpor >0,95

Zaggszczenie zasypki 1 wilgotno$¢ gruntow zageszczanych wg PN-S-02205:1998 oraz PN-B-
06050:1999.
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3)
2)

b)

Wilgotno$¢ gruntu zagegszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna, gesto$¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by¢é wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zagegszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

roz$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubo$ci - sposobem rgcznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zaggszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc¢
urzadzenia zaggszczajacego,

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku $rodkowi nasypu.

Wymagania i badania przy odbiorze:

kontrola bedzie obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wykonanych zasypek,

sprawdzenie rzednych,

sprawdzenie zagg¢szczania gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wymagany wskaznik
zageszczenia 1,00; 0,97 lub 0,95.

dopuszczalne tolerancje i wymagania:

+2% dla wskaznika zageszczania gruntow,
+2 cm dla rzednych.

2.7 Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa

1)

2)
a)

Zakres robdt obejmuje

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S SDR 34 $cianka lita @200mm i
@160mm, rury kielichowe tgczone na uszczelke gumowo-wargowg lub rownowazne.

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasy S SDR 34 $cianka lita @300mm i
@110mm, rury kielichowe tgczone na uszczelke gumowo-wargowg lub rownowazne.

wykonanie przytaczy i podiaczenie rur spustowych z budynkéw do kanalizacji deszczowe;.

Zasady wykonania
do wykonania sieci i przytaczy kanalizacji stosowac:

kanaty z rur PVC-U klasy S SDR 34 S$cianka lita tgczone na uszczelke gumows, tagczone
kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

studzienki kanalizacyjne &1200mm i @500mm z prefabrykowanych elementow betonowych
kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych
oraz z wmontowanymi stopniami typu ci¢zkiego, ptyta stropowa dla studni o glebokosci nie
przekraczajacej 2m, oraz konusem dla studni o glebokosci powyzej 2m. Prefabrykowane
elementy uszczelnia si¢ za pomocg uszczelek gumowych. Dno studzienne powinno posiadac¢
fabrycznie wykonang kinetg, ktorej niweleta dna powinna by¢ dostosowana do spadkéw
kanatow.

studnie nalezy zaopatrzy¢ we wtazy kanatowe fi 600mm klasy D400. Wtazy kanatowe nalezy
dostosowac¢ do niwelety jezdni i chodnikow. Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ roéwny z nig, natomiast w trawnikach, zielencach powinien
znajdowac si¢ ok. 5cm ponad terenem. Nalezy wykona¢ jednokrotng izolacj¢ zewngtrzng $cian
i dna studni z bitizolu R + 2P. Projektowane studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie
betonowej z bet.C12/15 gr. 0,15m.
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b)

3)
a)

— studzienki $ciekowe z elementow prefabrykowanych nalezy wyposazy¢é w wpusty deszczowe
uliczne typ cigzki D400 (zeliwne). Poziom gornej powierzchni wpustu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ znajdowac si¢ 1cm ponizej nawierzchni lub $cieku.

Uwaga:
na podigczeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej stosowa¢ osadniki rynnowe koloru

czarnego systemu MARLEY z koszyczkiem osadczym (lub firmy produkujgcej osadniki o
rownowaznych parametrach i konstrukcji w tym kolorze). Istniejace rury spustowe nalezy
podiaczy¢ przy uzyciu materiatow z ktorych zostaty pierwotnie wykonane.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji

Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zaggszczenie
zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej
tej strefy zasypke wykopu uktada¢ warstwami 20 cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod
konstrukcja drogowa zasypke zaggsci¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowe;.
Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw zmarznigtych i zawierajacych kamienie.

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjg montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyltka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ + -20mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ + -1cm.

Odprowadzenie wod deszczowych ze studzienek $ciekowych (wpustow deszczowych) realizowane
bedzie przykanalikami fi 200 PVC. Wlaczenie do projektowanych studni rewizyjnych nalezy
wykona¢ w miejscach fabrycznie wykonanych przej$¢ szczelnych. Zasypke do wysokosci 0,3m nad
przykanalikami zasypywacé rgcznie warstwami piasku nie wiekszymi niz 15cm z rgcznym
zageszczeniem. Pozostata cze$¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy Srednich i
ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30-0,40m gruntami sypkimi
zaggszczajac je do wskaznika min. IS = 1,0.

Wymagania i badania przy odbiorze

kontrola bedzie obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
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sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
na koszt wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robdt zostanie wykonana proba badania
kanatow rurowych o $rednicy za pomoca kamery tv.

b) Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = Scm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm, odchylenie odleglosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+ 5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 2)b).

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ Smm.

2.8Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

1) Zakres robdt obejmuje

Wykonanie i odbiér przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek i innych urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w obrebie przebudowywanej nawierzchni.

2) Zasady wykonania
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych, studzienek rewizyjnych
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz studzienek Sciekowych - do projektowanego poziomu
niwelety chodnika, zjazdu lub jezdni ulicy. W przypadku regulacji studni rewizyjnych nalezy
rowniez uwzgledni¢ prace polegajace na:

oczyszczeniu studni,

wymianie goérnego kregu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ztego stanu technicznego,
wymianie pokrywy,

wymianie pier§cieni odcigzajacych,

Uwaga:
W Kkosztach zadania nalezy przewidzie¢:

naprawe uszkodzonych elementdéw studni.

3) Wymagania i badania przy odbiorze
a) kontrola bedzie obejmowac

kompletno$¢ wykonania,
wizualng ocene jakosci wykonanych robét,
sprawdzenie rzgdnych regulowanych urzadzen.

b) dopuszczalne tolerancje i wymagania

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + Smm
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2.9Koryto i przygotowanie podtoza

1) Zakres robdt obejmuje
Wykonanie robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podloza pod konstrukcje
nawierzchni.

2) Zasady wykonania

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni lub
warstwy wzmocnienia podtoza. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. Wszelkie pomiary i badania zwigzane z odbiorem i dopuszczeniem do
wykonywania warstw nawierzchni lub warstwy wzmocnienia podloza muszg by¢é wykonane
bezposrednio przed wykonywaniem kolejnej warstwy. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy, a ruch ktory musi si¢ odbywac¢ w korycie nie moze
zmienia¢ na niekorzy$¢ parametrow technicznych podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych 1 zage$ci¢c warstwe do uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych,
wymaganego wskaznika zageszczenia, wg Tabela 1

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 dla
gornej warstwy o grubosci 20 cm i 0,98 na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S-02205.

W przypadku, gdy materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia 10) nie powinien by¢ wigkszy niz:

— 2,2 przy wymaganej wartosci [s> 1,0

— 2,5 przy wymaganej wartosci Is< 1,0

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie podloza nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ gérna warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtdrnie
zaggscic.

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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3)

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze
przez Inspektora nadzoru.

Wymagania i badania przy odbiorze

— szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
wigcej niz +10cm.

— 1o6wno$¢ podtuzng i poprzeczng koryta nalezy mierzy¢é 3-metrowg lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Pomierzone nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

— spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg =+
0,5%

— réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny

— przekracza¢ +1cm; -3cm.

— 0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 10cm.

— wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie okreslony wg normy BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w pkt. 2.9

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione.

2.10 Podbudowy

1)

2)
a)

Zakres robdt obejmuje:

wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=25MPa wraz z
pielegnacja po zaggszczeniu gr. 15cm,

wykonanie podbudowy z betonu C 12/15 o grubosci 20cm (miejsca postojowe, zjazdy, chodnik),
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o grubosci 20cm (jezdnia,
sciezka rowerowa),

wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm o grubos$ci 5 cm.

Zasady wykonania
wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz z
pielegnacja po zageszczeniu gr. 15cm

Przydatno$¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych wykonanych wedtug metod podanych w BN-68/8933-08. Grunt
mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalo$¢ na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem badana wg BN-
68/8933-08 powinna wynosi¢ 2,5MPa. Wskaznik mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego
cementem okreslony wg Bn-68/8933-08 powinien by¢ wigkszy od 0,6 dla warstwy ulepszonego
podtoza.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ odpowiednie otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Zaleca si¢ wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem z zastosowaniem metod
mieszania na miejscu sprze¢tem specjalistycznym.

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszanek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Maszyny te powinny zapewni¢ wykonanie warstwy
ulepszonego podtoza 0 wymaganej grubosci i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

»Przebudowa ciagu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, KoScielnej i Staszica obejmujaca zakresem projekt

""Poprawa dostgpnosci komunikacyjnej centrum ustlugowo-kulturalnego miasta Kepna

"

Strona 24z 34



b)

c)

Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob jednorodny na okre$long glebokosé,
gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

— skropienie specjalnymi preparatami powlokotwodrczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora
nadzoru,

— Utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

— przykrycie warstwag piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone

do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Nie nalezy

dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po w/w warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inspektora

nadzoru.

wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielggnacja po zageszczeniu gr. 20cm
Zaprojektowany sktad mieszanki betonowej powinien zapewnia¢ odpowiednie otrzymanie w czasie
budowy wlasciwosci podbudowy z betonu C12/15.

Mieszanki betonowe powinny zostaé przygotowana w stacjonarnej betoniarni dysponujacej
wagowym dozowaniem kruszywa zgodnie z zatwierdzong recepturg laboratoryjna. Zamawiajacy
nie dopuszcza przygotowania mieszanki przez mieszanie na placu budowy.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki i betonu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu roéwniarek do
rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnos$ci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
odpowiednig rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie warstwy betonu nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub
ogumionych.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego ze sposoboéw podanych w pkt. a)

podbudowa z mieszanki 0/31,5 mm
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Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo twarde
granitowe badz bazaltowe. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i
zanieczyszczen obcych oraz nie pochodzace z recyklingu. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢
mieszanke kamienng okreslong projektem.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Zezwala si¢ takze na uktadanie podbudowy pomocniczej w jednej warstwie o grubosci po
zageszezeniu 20cm. Warstwy kruszywa powinny byé rozkladane w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Podbudowa uktadana
dwuwarstwowo powinna by¢ wykonana nastepujaco:

— roztozenie pierwszej warstwy, wyroOwnanie i zaggszczenie

— rozlozenie drugiej warstwy, wyrdwnanie i zageszczenie

— wykonanie badan i pomiaro6w odbiorowych.

Bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $srodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrOwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak
opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy. Po kazdej
naprawie podbudowy Inspektor nadzoru moze zazada¢ ponownych badan kontrolnych, nawet w
przypadku, gdy podbudowa zostata wczesniej odebrana.

d) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm o grubosci 5cm
Do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego nalezy uzy¢ mieszanki okreslonej w projekcie.
Podloze pod warstwa $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy podbudowy z
mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowsg. Powierzchnie czotowe
wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajacym i
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Mieszank¢ mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza o temperatury 0 °C
a w czasie robot 5 °C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowsg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. Grubos¢
wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 50 m, w co najmniej trzech miejscach (osi i
przy brzegach warstwy).
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3)
a)

b)

c)

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ci¢zkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Wymagania i badania przy odbiorze:
wzmochienie gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy z betonu C12/15:

badanie wytrzymatos¢ na $ciskanie 7 i 28-dniowa 1 probka na kazde 1 000 m?,

grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej
0,5m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze r6znic¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz + lem.
Planuje sie 2 badan grubosci na kazde 1 000m?,

nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone 4-metrowg tata nie moga przekraczaé
15mm,

spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja +0,5%,

szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja z tolerancjg +10cm,

0§ warstwy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja 10cm.

podbudowa z mieszanki 0/31,5mm:

grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej
W dwoch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w
jednym punkcie na kazde 400 m? podbudowy. Dopuszczalne odchytki od projektowane;
grubosci warstwy to + 1cm,

nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone 4-metrowg tata nie mogag przekraczaé
15mm,

spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 3-metrowej taty i poziomicy spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja +0,5%,

rzedne nalezy sprawdza¢ w dwoch punktach w przekroju dla kazdego pasa roznice migdzy
rzednymi pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm do —2cm,

szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja z tolerancjg +5cm,

0$ warstwy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg Scm.

wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/25mm o grubosci 5¢cm

za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
gruboéci warstwy na catym odcinku budowy. Srednia z wielu oznaczen grubo$ci powinna
miesci¢ si¢ w przedziale £10% - co najmniej 2 probki na dziennej dziatce roboczej,
nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy mierzone 4-metrowg tata nie mogag przekraczaé
15mm,

spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 3-metrowej taty i poziomicy spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja £0,5%,

rzedne nalezy sprawdza¢ w dwodch punktach w przekroju dla kazdego pasa réznice miedzy
rzednymi pomierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0cm do —1cm,

szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja z tolerancja +5cm,

0§ warstwy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg Scm.

2.11 Nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt kamiennych

2)

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni:

z kostki regularnej 15/17cm na okre$lonej w dokumentacji projektowej - kostka granitowa,
z kostki regularnej 8/10cm na podsypce okreslonej w dokumentacji projektowej - kostka granitowa,
z kostki regularnej 4/6cm na podsypce okreslonej w dokumentacji projektowej - kostka granitowa,

ptyty granitowe 100x50x6¢m na podsypce okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Zasady wykonania
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a)

b)

materialy:
kostka drogowa klasy 1

Uwaga:
Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje kostki kamiennej przed jej
zakupem.

Odchylki od nominalnych wymiaré6w powierzchni elementu, powinny odpowiada¢ warto$ciom =+
I15mm (miedzy dwoma powierzchniami ciosanymi), Krawedzie co najmniej jednej powierzchni
kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie
dlugosci nie wickszej niz p6l wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci Kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sa niedopuszczalne. Wglebienia i wypuktosci na powierzchni nie powinny
przekracza¢ 3mm.

ptyty granitowe

Plyty chodnikowe musza by¢ wykonywane z granitu. W zalezno$ci od sposobu obrobki
powierzchni licowej (wierzchniej) faktura ptyt moze byé: promieniowana lub groszkowana.

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie nasycenia woda, MPa, nie mniej niz 100,

— wytrzymato$¢ na $ciskanie po badaniu mrozoodporno$ci, MPa, nie mniej niz 80,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie nasycenia woda, cm, nie wigcej niz 0,75,

— nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz 0,5,

— odporno$¢ na zamrazanie, w cyklach, nie wigcej niz 25,

— odporno$¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej w srodowisku o zawartosci SO2, w
mg/m3 od 10 do 200

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych:

— skrzywienie wichrowato$¢ powierzchni licowej, 2mm,

— odchyiki katowe powierzchni bocznych (stykowych), + 2mm/m,

— dopuszczalne zmiany materiatlowe jak dla gatunkéw blokow z ptyt surowych, 111

— wystgpowanie rdzawych plam dopuszcza si¢ na powierzchni do 20% powierzchni ptyty

uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, lub okreslonym
przez Inspektora nadzoru. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wieksze od 1 do 2%, a w
przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru, do 3%. Plyty przy
kraweznikach ustawionych wzdhuz jezdni nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ do 2cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Ptyty na tukach o promieniu do 30m
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow
wykonanych z ptyt odpowiednio docigtych. Ptyty na tukach o promieniu ponad 30m nalezy tak
uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Plyty moga tez by¢ przycinane. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w
jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni. Plyty
chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosic:
— naodcinkach prostych do 0,8cm,
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c)

3)

— natukach do 3cm.
Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone na pelng grubos¢ plyty
zaprawg cementowo-piaskows.

Chodnik o spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-piaskows, po jego wykonaniu, nalezy
pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywaé go w stanie
wilgotnym w ciggu 10 dni

uktadanie kostki regularne;j:

Desen nawierzchni powinien by¢ dostosowany do istniejacego wzoru utozenia kostki na ulicach
rynku.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

Wypehienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Wypehienie spoin nalezy wykonac

zaprawa cementowo-piaskowa.

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujgcych wymagan:

wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

— wypehienia spoin powinna by¢ wykonane na catg gtebokos¢ spoiny,

— zaprawa powinna wypehic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej W stalej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.

Wymagania i badania przy odbiorze

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg nie powinny przekracza¢ 0,5
cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.

Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek i ptyt kamiennych
— spadki poprzeczne 2 razy na 100m2

— rzegdne wysokosciowe 2 razy na 100m2

szerokos$¢ nawierzchni 2 razy na 100m2

grubo$¢ podsypki 2 razy na 100m2

2.12 Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa Scieralna

1)

Zakres robdt obejmuje wykonanie

oczyszczenie i skropienie asfaltem warstw bitumicznych,

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla drog kategorii ruchu KR1-2 z mieszanki AC 11S —
5cm
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2)

Zasady wykonania

a) Materiaty:

— do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje szybkorozpadowe
do potaczen miedzywarstwowych,

— do uszczelniania potaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i porzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materialow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ emulsj¢ asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych,

— do wykonania nawierzchni $cieralnej betonu asfaltowy dla drog kategorii ruchu KR1-2 z
mieszanki AC 11S.

b) skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora w miejscach trudno dostepnych uzywaé szczotek recznych Jezeli do czyszczenia
warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktdérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskowg).

c) wykonanie warstwy $cieralnej

3)

Podloze pod warstwa $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nos$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punkcie 2.10

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowa¢é w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza o temperatury 0 °C
a w czasie robot 5 °C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne. Grubosé
wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 50 m, w co najmniej trzech miejscach (osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Wymagania i badania przy odbiorze

Zakres badan zwigzany z wykonaniem nawierzchni:

— grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar roéwnosci warstwy asfaltowej ,

— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy. Srednia z wielu oznaczen grubosci powinna miescic
si¢ w przedziale -5% + 10%
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W celu weryfikacji jako$ci wykonanej nawierzchni Wykonawca odwierci w wykonanej
nawierzchni 4 otwory badawcze i wykona badania sprawdzajace tj. wskaznik zageszczenia, grubosé
I zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych
tukoéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $§rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do
oceny rownosci podtuznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drogi nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dlugosci taty.

2.13 Oznakowanie poziome i pionowe

1)
a)

b)

2)

3)
a)

Zakres robdt obejmuje

malowanie - grubowarstwowe:

— oznakowanie poziome jezdni za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane
sprzetem r¢gcznym — symbole, linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane
recznie,

— o0znakowanie poziome jezdni za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonane
sprz¢tem mechanicznym - linie segregacyjne i krawe¢dziowe ciagle i przerywane malowane
mechanicznie.

zakup, ustawienie i montaz:

— stupkow do znakow wykonane z rury stalowej fi 50 mm. Montaz na fundamencie.

— znaki zgodne z zatwierdzong organizacjg ruchu, wymiary tablic znakéw powinny by¢ zgodne z
zatwierdzong organizacja ruchu.

Zasady wykonania

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw nalezy zapoznaé si¢ z planem urzadzen i
instalacji podziemnych, a w razie konieczno$ci wykonac¢ przekopy kontrolne. W przypadku
wystapienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru
lokalizacjg znaku.

Gdy wzdluz drogi wystepuja urzadzenia infrastruktury podziemnej roboty ziemne zwigzane w
wykonaniem dotéw pod fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw nalezy prowadzié r¢cznie.

Wysoko$¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku ustala
sig na 2,5 m.

Wymagania i badania przy odbiorze

kontrola bedzie obejmowac:

— kompletno$¢ wykonania,

— wizualng oceng jakosci wykonanych robot.

2.14 Krawezniki, chodniki z kostki brukowej betonowe;j

1

Zakres robot obejmuje wykonanie:

kraweznikow, opornikow i obrzezy wibroprasowanych na tawie betonowej C12/15 z oporem,
kraweznikow granitowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa — pierscien ronda — kraweznik lezacy,

kraweznikow granitowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z
wypehieniem spoin zaprawg cementowa — wyspa kraweznik stojacy,
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2)
2)

nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8cm i 6cm koloru szarego na podsypce
o grubosci i rodzaju okreslonej w dokumentacji projektowej,
$cieku z kostki brukowej 0 wymiarach wg dokumentacji projektowe;j.

Zasady wykonania

materialy:

krawezniki, oporniki i obrzeza wibroprasowane o wymiarach okre$lonych w dokumentacji
projektowej utozone na tawie betonowej C12/15 z oporem

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza:

— dla dlugo$ci "L" = 8 mm,

— dla szerokosci "b" i wysokos$ci "H" £ 3 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawgdzie elementoéw powinny by¢
rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé
wymaganych normami.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek.

Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Na tukach stosowa¢ prefabrykaty tukowe dla uzyskania spoin o jednakowej szerokosci w pionie i
poziomie.

UWAGA!

Nie dopuszcza si¢ ciecia kraweznikow robienia z nich lukéow. Na luki nalezy dostarczy¢
krawezniki o juz odpowiednio wykonanym luku.

krawezniki i oporniki granitowe o wymiarach 15x30cm i 12x25cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z wypelieniem spoin zaprawg cementowa

Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow i opornikow kamiennych:

—  wytrzymalo$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 1000 kG/cm?,
— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wiecej niz 0,5cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenia nie mniej niz 9 uderzen,

— nasigkliwo$¢ woda nie wiecej niz 1,5%,

— odpornos$¢ na zamarzanie dobra wg PN-B-01080.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow i opornikéw kamiennych wynosza:
— dla dlugosci i wysokosci + 2cm,

— dla szerokosci + 0,3cm,

— pozostate wymiary & 0,2cm.

Dopuszczalne wady kraweznikow i opornikow kamiennych:

skrzywienie wichrowatos¢ powierzchni licowej, 3mm,

— odchytki katowe powierzchni bocznych (stykowych), + 2mm/m,

dopuszczalne zmiany materiatlowe jak dla gatunkow blokow z ptyt surowych, 111
wystepowanie rdzawych plam dopuszcza si¢ na powierzchni do 20% powierzchni elementu

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubosci 8cm i 6¢cm na podsypce o grubosci i
rodzaju okres$lonej w dokumentacji projektowej
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Nalezy stosowaé kostki betonowe wibroprasowane typu POLBRUK lub rownowaznej o grubos$ci
8cm i 6¢cm Koloru szarego na podsypce o grubos$ci i rodzaju okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

+ Sciek z kostki brukowej okreslonej w dokumentacji projektowej
* nawierzchnia z kostki granitowej okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

b) uktadanie kraweznikow i opornikow kamiennych

Koryto pod tawe:

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym

nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczna masa zalewowa.

Ustawianie kraweznikow 1 opornikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Spoiny opornikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawa
cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin opornikéw zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do opornikéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny
przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury oporniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewa¢ co 50m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.

3) Wymagania i badania przy odbiorze
a) przy ustawianiu opornikow i kraweznikow nalezy sprawdzac:
— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi =
1cm na kazde 100m ustawionego opornika,
— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego opornika,
— rownos$¢ gornej powierzchni opornikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig
opornika i przytozona tata nie moze przekracza¢ lcm

b) Sprawdzenie wykonania nawierzchni po wykonaniu robot.
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma nie powinny przekracza¢ 0,5cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych

— spadki poprzeczne 2 razy na 100m2
— rzedne wysokosciowe 2 razy na 100m2
— szeroko$¢ nawierzchni 2 razy na 100m2
— grubos$¢ podsypki 2 razy na 100m2
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2.15 Elementy matej architektury

1) Zakres robdt obejmuje

* montaz koszy na $mieci o konstrukcji stalowo-zeliwnej — kosze inwestora 5 szt.
» zabezpieczenie i obrobienie okienek - zsypéw do piwnic.

* oczyszczenie i naprawa obrobienie schodéw do posesji.

2) Zasady wykonania
2.1) materiaty

a) kosze na odpady — dostawa inwestora,
b) obrzeza, kostka, bloki — elementy kamienne i betonowe.

2.2) Wykonanie robot

a) elementy matej architektury powinny by¢ trwale zamontowane wg. technologii przewidzianej przez
producenta.
b) okienka piwniczne i schody wykonane i obrobione materiatem z ktérego wykonany jest chodnik.

3) Wymagania i badania przy odbiorze:

Kontroli jako$ci robdt podlegaja:
— jakos¢ uzytych materialow, jakos¢ montazu,
— zgodnos$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows oraz z poleceniami Inspektora nadzoru,
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